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Нами изучены эмиссионные и оптические свойства нанопленок MoO3/Mo (111) разной толщины полученные термическим окислением и ионной имплантацией. Такие как максимальное значение коэффициента ВЭЭ m, энергия первичных электронов Ерm соответствующая значению m, коэффициент отражения света R и глубина зоны выхода истинно-вторичных электронов (ИВЭ) х/ для системы MoO3/Мо. Показано, что коэффициент отражения света с увеличением толщины пленки уменьшается, что связано с влиянием подложки: . Значение m и Ерm при d ≤ 300 Å с ростом d существенно увеличивается. Это обусловлено тем, что во-первых эмиссионная эффективность слоев MoO3 больше, чем эмиссионная эффективность слоев Мо, во-вторых с ростом d увеличивается глубины выхода ИВЭ х/. Начиная с d  300 Å значения m и Ерm заметно не меняется. При этом глубина выхода ИВЭ достигает своего максимального значения, которая называется глубиной зона выхода ИВЭ х/. Значения х/ = 250 Å удовлетворительно согласуются с расчетными данными определяемыми по формуле /1/:



 – плотность MoO3, в г/см3, А – атомная масса, Zэфек – эффективное значение порядкового номера.
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