ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ОРИЕНТАЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В ЗАРЯЖЕННЫХ ПЛОСКОСТЯХ И ОСЯХ КРИСТАЛЛОВ СО СТРУКТУРОЙ НАТРИЙ ХЛОР
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Особенности каналирования и излучения в кристаллах LiH и LiD изучались во многих работах (см., напр., /1 – 3/). Другим по популярности ионным кристаллом со структурой натрий хлор является LiF (см., напр., /4 – 6/). В /7/ рассматривались галогениды лития. В данной работе продолжается изучение особенностей каналирования и излучения заряженных частиц в заряженных плоскостях 
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, который соответствует главным плоскостям (111)) и осях 
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, соответствующем главным осям [110]) в ионных кристаллах со структурой типа NaCl (в частности, в кристаллах галогенидов Na, K и Rb).
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