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Из представлений о дуговом разряде известен факт блуждания катодного пятна, но вопрос о перераспределении компонент внутри него для сплавных электродов нигде не обсуждался. В данной работе методом РСМА эта особенность разряда исследовалась на примере сплавного Cu - Cr электрода. На рис.1 далее представлены 
результаты такого анализа, из которых следует, что в центре пятна (поз.92)  атомов хрома больше в 1.74 - 1.84 раза чем на периферии, в то время концентрация - меди к центру уменьшается в 1.34 - 1.37 раза (в исходном сплаве Cu - 40%Cr).
