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Методы растровой электронной и магнитно-силовой микроскопии использованы для изучения свойств поверхности, определяющих доменную структуру ленточных аморфных сплавов Fe(Ni, Cu)(SiB), полученных методом сверхбыстрого охлаждения на вращающемся барабане. Магнитный контраст проявлялся после магнитоимпульсной обработки (МИО) фольги в областях ленты на не прилегавшей к барабану стороне (т.н. свободные области). В областях, удалённых от крупных дефектов, характерным являлось появление полосовых доменов шириной 0,6-1,0 мкм. На поверхности этой стороны ленты в областях, где сплав не являлся гомогенным и содержал включения либо дефекты (разрывы, царапины), образовывались замыкающие домены, т.н. клиновидные домены Нееля. Ширина доменов (около 1,5 мкм) зависела от режимов МИО незначительно. В некоторых свободных областях поверхности фольги в результате МИО возникали довольно большие клинообразные домены с размерами до нескольких десятков микрометров. 

